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Osnovy kurzii svafovani o

'S.

Teoreticka priprava: Ucebni [@ﬁa&y:

1. Systém vyuky svareti v CR
- Ceska svafecska spolecnost ANB a zkuSebni organizace
- CSN 05 0705, CSN EN 287, CSN EN ISO 14732 Q N, EN ISO

a CSN EN ISO 9606

- oznacovani metod svafovani a zkousek svarecl '\) EN ISO

- vydavané doklady, platnost zkousky a rozsah op @l

- polohy svafovani CSN EN ISO 6947

- zékladni pojmy ve svafovani CSN 05 0000 CSN

- ozna&ovani svarii na vykresech CSN E!}/tg 2553 str. 97 - 106

2. Bezpecnostni ustanoveni ? str.7-8
- vyklad norem CSN 05 0600, CS 601 aCSN 050630  CSN
- hyg1ena prace, zplodiny pfi a% i, zdravotni rizika
- Vyhl. ¢. 87/2000 Sb., zasad x rni bezpecnosti Vyhl. ¢. 87/2000 Sb.
- Vyhl. €. 79/2013 Sb., o % né 1ékatskych sluzbach Vyhl. €. 79/2013 Sb.
3. Nauka o materialu A@ str. 9 -29
- zakladni material hanické, chemické, fyzikalni
a technologic astnostl

- tiidya sku?z? ladniho materialu a jejich vlastnosti
- znaceni 1410
- svafl t materiali
- jﬁ&@ zpravovanl

fidavné materialy str. 30 - 46
- volba ptfidavnych material
- druhy ptidavného materialu
- oznacovani piidavného materidlu
- umetody 111 druhy elektrod, operativni vlastnosti a suseni elektrod
5. Zaklady elektrotechniky a svarovaci zdroje str. 47 - 62

- elektricky oblouk a polarita pfi svarfovani

- magnetické foukani oblouku, pfi¢iny, disledky a moZnosti odstranéni
- rozdéleni svafovacich zdroji podle konstrukce a druhu proudu

- popis svafovaciho zdroje a jeho uvedeni do bezpe¢ného provozu
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- svafovaci vodi¢e nebo horak

6. Technologie svarovani str. 64 - 77
- priprava materialu pfed svarfovanim
- stehovani, svarova mezera
- svafovani kotfenové, vypliové a kryci housenky
- hlavni parametry pfi svafovani a jejich nastaveni

7. Deformace a napéti ve svarech str. 110 - 115
- deformace a pnuti, pfi¢iny vzniku, vztah mezi pnutim a deformaci
- druhy deformaci O °
- postupy na zmenseni pnuti a deformaci ve svarech ,& R
(J
8. Zkousky svarii a vady ve svarech str. 116 -%3

- nedestruktivni zkousky — vizualni, kapilarni, magneticka,
ultrazvukem a prozatfovanim

- destruktivni zkousky — rozlomenim, ohybem, tahem, razem, r&&lo

9. Vady svarovych spoji ? str. 116 - 133
- prehled vad ve svarech a hodnoceni vad svart podle ISO 5817

- pfi¢iny vzniku jednotlivych typa vad

Ovétovani teoretickych védomosti z BOZP a tech@ svafovani se provadi pisemnym

testem nebo ustni zkouSkou. Hodnoceni se archituje a ptiklada k protokolu postupovych
zkousek zakd.

Prakticka priprava: Z

1. ZkuSebni vzorky dle CSN 05 ;
-  metoda 111 u BW tl. min. 8.0 mm a FW tl. min. 6.0 mm

Pii praktické vyuce se provadi vyhodnoceni kazdého druhu svaru postupovou zkouskou.
Svary svarené pii postu ch zkouskach svareci se uschovavaji a jsou dokladem pro
provadeéné Vyhoc‘ino ni postupovych zkousek.

Zpracovano \ﬂnici: Bartos, Jaroslav.: Zakladni kurz svafovani 111 se souborem
@ testovych otéazek, 2. aktualizované vydani. Ostrava: Zeross, 2008
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